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a. Verzeichnis der UJnterlagen

i Digitaler ~ Ubersichtslageplan  Bauvorhaben, arc.griin  landschaftsarchitekten
stadtplaner gmbh, Email vom 09.08.2018. Datei 18-062_Grundlagenermittiung_2018-
08-09.dwg

121 Digitale, georeferenzierte Plangrundlage, arc.griin landschaftsarchitekten stadtplaner
gmbh, Email vom 10.08.2018. Datei Gmkg.Estenfeld_DXF.dwg
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b. Auszug der v erwendete n Vorschriften und Publik :ationen

1 Handbuch Eurocode 7, Geotechnische Bemessung, Band 1: Aligemeine
Regeln, 2011

2] DIN EN 1997-1 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln

[3] DIN EN 1997-2 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der

Geotechnik - Teil 2: Erkundung und Untersuchung des Baugrunds
(4] DIN 1055-2: 2010-11, Einwirkungen auf Tragwerke - Teil2: Bodenkenngrol3en.

[5] DIN EN 1997-1/NA Nationaler Anhang - EC 7: Entwurf, Berechnung und
Bemessung in der Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln, 12/2010.

[6] DIN 1054  Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1, 12/2010.

(71 DIN 1072 Stral3en- und Wegbriicken; Lastannahmen.
(8] DIN 4020, Geotechnische Untersuchungen fur bautechnische Zwecke

[9] DIN 4023, Baugrund- und Wasserbohrungen, Zeichnerische Darstellung der

Ergebnisse.
[10] DIN 4124, Baugruben und Grében; Boschungen, Verbau Arbeitsraumbreiten.

[11] DIN EN ISO 14688-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 1: Benennung

und Beschreibung

[12] DIN EN ISO 14688-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -
Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden, Teil 2: Grundlagen

fur Bodenklassifizierungen

[13] DIN EN ISO 14689, Geotechnische Erkundung und Untersuchung -

Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Fels

[14] DIN EN ISO 22475-1, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Probenentnahmeverfahren und Grundwassermessungen, Teil 1: Technische

Grundlagen der Ausfiihrung, Januar 2007.
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[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

(23]

[24]

[25]

DIN EN ISO 22476-2, Geotechnische Erkundung und Untersuchung —
Felduntersuchungen, Teil 2: Rammsondierungen, April 2005

DIN 18196, Bodenklassifikation flr bautechnische Zwecke und Methoden zum

Erkennen von Bodengruppen.

DIN 18300:2012, VOB, Teil C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
(ATV) Erdarbeiten

DIN 18300:2016, VOB, Teil C, Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
(ATV) Erdarbeiten

RStO 12, Richtlinien fir die Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen, Ausgabe 2012

ZTVE-StB 17, Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StraRenbau, Ausgabe 2017.

ZTVA-StB 12, Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen, Ausgabe 2012

Merkblatt Giber Bodenverfestigungen und Bodenverbesserungen mit
Bindemitteln, FGSV 2004

Geologische Karte von Bayern, GK 1:25000 Blatt 6126 "Dettelbach”,

Bayerisches Geologisches Landesamt

Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA): Anforderungen an die stoffliche
Verwertung von mineralischen Reststoffen / Abfallen - Technische Regeln fir

die Verwertung (November 1997)

Anforderungen an die Verfullung von Gruben und Briichen sowie Tagebauen,
Leitfaden zu den Eckpunkten, 09.12.2005
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c. Anlagenverzeich nis

Anlage 1.
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1. Anlass und Au ifgabenstellung

Die Gemeinde Estenfeld plant nahe der Weil3en Mihle einen Spielplatz zu errichten.

Die Planung und Ausschreibung der BaumafRnahme erfolgt durch arc.grin

landschaftsarchitekten.stadtplaner.gmbh, Kitzingen.

Die PeTerra GmbH, Kitzingen, wurde am 06.08.2018 (Eingang am 07.08.2018) durch
die Gemeinde Estenfeld auf Grundlage des Angebots 18208-BG-AQ1-oeh vom
25.06.2018 mit der Durchfihrung der Erkundung und Erstellung eines darauf
basierenden geotechnischen Berichts beauftragt.

2. Bauvorhaben

Die Gemeinde Estenfeld plant am siudlichen Ortsende, nordlich der Weil3en Muhle
einen Spielplatz zu errichten. Fur weitere Planungen sollte daher geprift werden ob

im geplanten Baubereich ggf. abfallrechtlich problematische Auffillungen vorliegen.

3. Untergrunderk :undung

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden durch die PeTerra GmbH am
21.08.2018 insgesamt sechs bauseits durch den Bauhof der Gemeinde Estenfeld mit
einem Radbagger vom Typ JCB Hydradig 110W erstellte Baggerschirfe (SCHO1 —
SCHO06) aufgenommen. AnschlieRend wurden die Schirfe mit dem Aushubmaterial

wieder ruckverfullt.

Die Aufschlisse wurden im Vorfeld durch einen Befahigungsscheininhaber nach 8§20

SprengG kampfmitteltechnisch freigemessen.

Nach Abschluss der Schirfe wurden die Untersuchungsstellen Uber ein

georeferenziertes GPS (5800 Trimble/R8) eingemessen.

In Tabelle 1 sind die Lage sowie erreichte Endteufe der Aufschliisse
zusammengestellt. Die  Ansatzpunkte der Aufschlisse sind in dem
Ubersichtslageplan in Anlage 1.3 eingetragen.

18138 - GO1 Seite 9
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Tabelle 1: Lage, Ho6he und Endteufe der Sondierungen

Rechtswert Hochwert Hohe Endteufe
Aufschluss

[m] [m] [MNN] [m]
SCHO1 4356736 5522595 221,47 3,9
SCHO02 4356794 5522542 222,93 3,9
SCHO3 4356701 5522537 220,29 3.0
SCHO04 4356765 5522502 220,27 3,9
SCHO5 4356665 5522497 220,08 3.9
SCHO6 4356744 5522475 220,34 36

Die Ergebnisse der Schirfe sind in Form von Tiefenprofilen in Anlage 2
zusammengestellt. Rechts neben den Tiefenprofilen der Schirfe sind die
angetroffenen Boden- und Felsarten mit Kurzzeichen nach DIN 4023, die Farbe,
Konsistenz/Lagerungsdichte, die Bodenklassen nach VOB DIN 18300 und die
Bodengruppen nach DIN 18196 beschrieben.

Dem Schichtenverzeichnis der Schirfe kénnen die zugehodrigen geologischen

Kennzeichnungen sowie weitere bohrtechnische Angaben entnommen werden.

Die Aufschlisse sind in Anlage 3 in zwei geotechnischen Geldndeschnitten
hohenorientiert dargestellt.

4, Topographie d les Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt am sidlichen Ortsrand der Gemeinde Estenfeld in
einer Senke welche im Osten durch den Lebersberg sowie im Siden durch den
Muhlberg, einer nach Westen auslaufenden Flanke der Lange Ellern begrenzt wird.
Im Bereich der Weil3en Miuhle mindet der Nagleinsbach in die nach Sidwesten,
Richtung Main entwéssernde Kirnach.

18138 - GO1 Seite 10
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Abbildung 1: Lage des Untersuchungsgebietes am sudlichen Ende Estenfelds

(Bayern Atlas)

5. Geologischer Wberblick

Die groRrdumigen geologischen Verhaltnisse konnen der Geologischen Karte von
Bayern entnommen werden. Nach den Angaben der Kartenblatter 6125 Wirzburg
Nord und 6126 Dettelbach sind im engeren Untersuchungsbereich oberflachlich
LoRlehme bzw. L6R (,Lo(l)) auskartiert, die die Schichten des Unteren Keuper (ku)
Uberlagert (vgl. Anlage 1.2).

LoR ist ein feinkdrniges, hauptsachlich grobsiltiges, ockerfarbenes &olisches
Sediment, das wahrend der pleistozanen Kaltzeiten (Hautséchlich Wirmglazial)
durch die damals vorherrschenden Westwinde in geographisch bzw. morphologisch
beglnstigten Lagen abgelagert wurde. LA bzw. LoRlehm ist auf den Hochflachen in
der Regel in Machtigkeiten von 3 bis 5m verbreitet. Er besteht vorwiegend aus
Quarz, Feldspat, Karbonat, wenig Glimmer und Tonmineralen. Der Kalkgehalt
schwankt zwischen 13 und 24 %. Das typische Kornverteilungsband ist durch 20 bis

18138 - GO1 Seite 11
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35 Gew.% Feinstes (Tonfraktion), 60 — 75 Gew.% Schluff und 2 — 9 Gew.% Sand
charakterisiert. Die Verwitterung verursacht eine weitgehende Entkalkung (L6R3lehm)
und Verbraunung dieses Sediments. Die Verlehmung fuhrt zu einer Verringerung der
Porositat und einem plastischerem mechanischem Verhalten. Haufig sind diese
LoRlehme durch Solifluktion oder Verschwemmung umgelagert und dadurch mit

Fremdkomponenten anderer Korngréf3en durchsetzt.

Das geloste Karbonat setzt sich in tiefer gelegenen Horizonten héaufig als
konkretiondre Ausscheidung ab (LoRkindl). LoRlehme sind weitgehend kalkfrei und
enthalten in der Regel maximal 3-4% Karbonat, wobei der MgO- gegenuber dem

CaO - Anteil aufgrund der Loéslichkeitsunterschiede Uberwiegt.

Der Untere Keuper besteht generell aus einer bunten Wechselfolge aus Sand- und
Tonsteinen. Er ist gegliedert in vier stratigraphische Haupteinheiten:

- Grenzdolomit (kuD)

- Obere Tonstein — Gelbkalkschichten (ku2)

- Werk- oder Hauptsandstein (kuW)

- Untere Tonstein — Gelbkalkschichten (kul)

In der Geologischen Karte wurde eine vermutete hercynisch streichende Stdrung

eingezeichnet, die im Untersuchungsbereich ausstreicht. Genaue Angaben zur
Auspragung der Stérung wurden innerhalb der Geologischen Karte nicht gemacht.

6. Erdbebenzone:
Das Untersuchungsgebiet liegt auf3erhalb erdbebengefahrdeter Gebiete in Bayern.

Es sind damit keine besonderen baulichen MalRnahmen zum Erdbebenschutz

erforderlich.

7. Kampfmittelbe :lastung

Angaben zu einer konkreten Kampfmittelbelastung des Untersuchungsbereichs
liegen dem Verfasser nicht vor.

18138 - GO1 Seite 12
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Im Umfeld von Estenfeld sind jedoch FLAK Stellungen und Kriegseinwirkungen durch

Bombenabwiurfe im Zweiten Weltkrieg dokumentiert.

Wir empfehlen, im weiteren Bauverlauf die Hinzuziehung eines Fachbiros, um fir die
weiteren MalRnahmen die in diesem Zusammenhang erforderlichen Malinahmen
planungstechnisch beriicksichtigen zu kénnen, bzw. einen nach VOB/C
erforderlichen Nachweis zu erbringen, dass fur das Projektgebiet kein

Kampfmittelverdacht besteht.

8. Geotechnische2 Schichten
8.1. M - Mutterboden
Stoffliche Zusammensetzung: Schluff, stark humos, feinsandig, organisch,

tonig bis schwach tonig, kiesig

Ubliche Benennung: Mutterboden, Oberboden
Erkundete Mé&chtigkeiten: ca. 0,15 -0,25m
Farbe: braun, dunkelbraun

Lagerungsdichte: -

Konsistenz der bind. Bestandteile: steif bis halbfest

Anthropogene Bestandteile: punktuell Ziegelreste

Bemerkung: Getreide- und Wourzelreste, Grasnarbe an
Top

8.2. A - Auffiillungen

Stoffliche Zusammensetzung: Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach
kiesig

Ton, stark schluffig, kiesig bis stark kiesig,
schwach steinig

18138 - GO1 Seite 13
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Ubliche Benennung:
Erkundete Méachtigkeiten:
Farbe:

Lagerungsdichte:

Konsistenz der bind. Bestandteile:

Anthropogene Bestandteile:

Bemerkung:

8.3. L — Lockergesteinne

8.3.1. L1 — SchwemmlIoR}

Stoffliche Zusammensetzung:

Ubliche Benennung:
Erkundete Mé&chtigkeiten:
Farbe:

Lagerungsdichte:

Konsistenz der bind. Bestandteile:

Anthropogene Bestandteile:

Bemerkung:

Steine/Blocke in Wechsellagerung mit stark
tonigen/kiesigen Schluffen (SCH02)

Auffullungen

ca. 0,3-2,45m

braun, dunkelbraun

weich bis halbfest

punktuell Folienreste, Ziegelreste

Wurzelreste, dunnplattige Feinsandsteine in

Stein- und Blockgro3e

Schluff, feinsandig, tonig bis schwach tonig,
schwach humos/organisch, punktuell

schwach steinig

Schwemmlo6f3, LoR

ca.1-3,4m

ocker bis braun, teilweise grau verfarbt

sehr weich bis steif, bereichsweise breiig

Wurzelreste, inkohlte Pflanzenreste, einzelne
Vernassungsbereiche, freies Wasser (ab
1,8m SCHO03), steinige Feinsandsteinreste
(SCHO04), Schurfwande partiell instabil

18138 - GO1

Seite 14



o
@i PeTerra GmbH - conneKT 13 - 97318 Kitzingen

8.3.2. L2 — Auelehm

Stoffliche Zusammensetzung: Schluff, feinsandig, tonig bis schwach tonig,
organisch bis schwach organisch

Ubliche Benennung: Auelehm
Erkundete Méachtigkeiten: ca.1,3-2,7m
Farbe: grau bis dunkelgrau

Lagerungsdichte: -
Konsistenz der bind. Bestandteile: sehr weich bis weich, bereichsweise breiig
Anthropogene Bestandteile: -

Bemerkung: inkohlte Pflanzenreste, (Muschel-)
Schalenreste, modriger Geruch, einzelne
Vernassungsbereiche, Zutritt von freiem
Wasser (SCHO04), Schurfwande partiell

instabil

9. Hydrogeo logisiche Verhaltnisse

9.1. Grundwasserhor izont

Bis auf SCHO2 wurde in allen anderen Schirfen zum Zeitpunkt der Untersuchungen

Schicht- bzw. Grundwasser in Tiefen von 218,27 - 219,67 mNN angetroffen.

Das Untersuchungsgebiet liegt nach Informationsdienst des Bayerischen
Landesamts fiir Umweltschutz fur Uberschwemmungsgefahrdete Gebiete auRerhalb

hochwassergefahrdeter Bereiche.

Im Zuge der Untersuchungen wurden fir die Kidrnach bzw. den Nagleinsbach

folgende Wasserstande eingemessen:

18138 - GO1 Seite 15
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Tabelle 2: Pegelstande Kiurnach und Nagleinsbach

. Wasserspiegel [MNN

Messpunkt Gewasser (21.%8.%01[8) ]
WSP1 Kurnach 220,48
WSP2 Kurnach 219,73
WSP3 Kirnach 219,08
WSP4 Néagleinsbach 218,89
WSP5 Né&gleinsbach 219,23

Die Lage der MelRpunkte kbnnen Anlagel.3 entnommen werden.

Aus gutachterlicher Sicht wird der Grundwasserspiegel im Untersuchungsbereich
durch den Uferbegleitstrom der Kurnach resp. des Nagleinsbachs und vermutlich

seitlichen Grundwasserzutritten bestimmt.

Es wird erwartet, dass sich die Kirnach- bzw. N&gleinsbachwasserstande im
Hochwasserfall bzw. bei langer andauernder verstarkter Wasserfihrung mit
Verzogerung in den Lockergesteinen als Grund- bzw. Schichtwasserspiegel

durchpausen werden.

9.2. Betonaggressivit &t
Es wurden keine Anzeichen fir betonaggressive Verhdltnisse in den
Untersuchungen angetroffen und werden erfahrungsgemalf auch nicht erwartet.

Im Zweifel ist der Angriffsgrad Uber eine Analyse des Bodens nach DIN 4030 im

Referenzverfahren zu bestimmen.

18138 - GO1 Seite 16
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10. Geotechnische2 Schichten, b odenmechanische
Laborversuche2, Eigenschaften

10.1. Vorbemerkungena

An ausgewahlten, charakteristischen Einzelproben der beschriebenen Schichtglieder
der direkten Aufschliisse wurden Indexversuche im hauseigenen erdbautechnischen

Labor durchgefihrt.

Die Laborprotokolle der geotechnischen Laborversuche konnen der Anlage 4

entnommen werden.

Die nachfolgenden Tabellen fassen die Ergebnisse einiger Indexversuche je Schicht

im Uberblick zusammen.

Die erwarteten Bandbreiten der nachfolgend angegebenen Kennwerte wurden auf
Basis der Laborversuche in Verbindung mit Erfahrungswerten —soweit mdglich-

abgeleitet.

In den Bildern zu den Kornverteilungen werden die erwarteten Bandbreiten als

gestrichelte blaue Grenzlinien angegeben.

Mit * gekennzeichnete Angaben wie Farbe, Bodengruppe, Massenanteil Steine,
Blocke, grof3e Blocke, die allgemeine Konsistenzansprache bzw. Angaben zur
Lagerungsdichte basieren auf Feldansprachen bzw. Feldmethoden bei der

ingenieurgeologischen Aufnahme der direkten Aufschlisse.

Insbesondere die Angaben zu Steinen, Blocken und grof3en Blécken beruhen auf

Abschatzungen anhand des Baggerguts der Schurfe.

Konnte eine Bestimmung im Labor- oder den Feldversuchen nicht vorgenommen

werden, so wurde dies mit dem Kirzel k.A. kenntlich gemacht.

10.2. Schichten

10.2.1. M — Mutterboden

*Bodengruppe: Oou

18138 - GO1 Seite 17
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*Massenanteil Steine: <1%
*Massenanteil Blocke/grolie Blocke: -/ -
*Lagerungsdichte: k.A.

*Konsistenz (Labor- bzw. Feldansprache): steif bis halbfest
Plastizitatszahl Ip: k.A.

Konsistenzzahl I.: k.A.

10.2.2. A — Auffillungen

*Bodengruppe: [UL], [TL], [GT#], [GU*]
*Massenanteil Steine: <30%

*Massenanteil Blocke/grolie Blocke: <15% / <5%
*Lagerungsdichte: k.A.

*Konsistenz (Labor- bzw. Feldansprache): weich bis halbfest
Plastizitatszahl Ip: k.A.

Konsistenzzahl I.: k.A.

18138 - GO1 Seite 18
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10.2.3. L1 — SchwemmldR
Feinstes Schluff Sand Kies Steine

Abbildung 2: Kornverteilungsband - L1-Schwemmloi

Tabelle 3: Schicht L1 - Ergebnisse Zusammenstellung einiger Laborversuche
Wasser- ‘ . .

Probe gehalt Kornvertellungj Konsnstenzgr(')enzen

wap] | T/U/SIG %] w/wp [%]

SCH01-3 30,3 - 34,4/21,3

SCH03-2 17,0 19,6 /67,7/12,5/0,2 42,2 /24,3

*Bodengruppe: UL, UM

*Massenanteil Steine: <5%

*Massenanteil Blocke/groRe Blocke: <1%/ -

*Lagerungsdichte: k.A.

*Konsistenz (Labor- bzw. Feldansprache): (breiig) sehr weich bis halbfest

Plastizitatszahl Ip: 13,1/17,9

Konsistenzzahl I: 0,31/1,41

18138 - GO1 Seite 19
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Abbildung 3: Kornverteilungsband - L2-Auelehm

Tabelle 4: Schicht L2 - Ergebnisse Zusammenstellung einiger Laborversuche

Wasser- ‘ i .
Probe gehalt Kornverteilung Konsistenzgrenzen
Wi, [%] T/U/SIG [%] W /Wp [%]
SCH04-3 40,9 37,1/57,1/5,7/0,2 56,6 /27,3
*Bodengruppe: UL
*Massenanteil Steine: <2%
*Massenanteil Blocke/groRe Blocke: <1%/ -
*Lagerungsdichte: k.A.

*Konsistenz (Labor- bzw. Feldansprache):

Plastizitatszahl Ip:

Konsistenzzahl I:

29,3

0,54

(breiig) sehr weich bis weich
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11. Ergebnisse de 'r umweltgeotechnischen Laborv ersuche

Hinsichtlich einer abfallrechtlichen Voreinstufung wurden folgende Bodenproben

orientierend abfallrechtlich untersucht:

Natirliche Boden (L1 - SchwemmloR):
Proben: SCHO01-2, SCH04-2

Auffillungen:
Proben: SCH02-2, SCH02-3, SCH02-MP (MP aus SCH02-4 + SCH02-5), SCH05-2

Die Proben wurden nach den Parametern der Anlage 2 und 3 des sog.
Eckpunktepapiers (Leitfaden zur Verflllung von Gruben, Briichen und Tagebauen) in

der Fraktion kleiner 2mm untersucht.

Die Analytik wurde durch das Labor eurofins Umwelt Ost GmbH, Jena ausgefuhrt.
Die Ergebnisse der Untersuchungen konnen im Prufbericht AR-18-JE-022954-01 in

Anlage5 nachvollzogen werden.

Fur die Beurteilung nach den Vorgaben zur Verfillung von Gruben und Briichen
wurde mit Ausnahme Probe SCHO02-MP fur alle anderen Proben unter
Beriicksichtigung der bindigen Anteile des Probenmaterials die Bodenart
“Lehm/Schluff‘ herangezogen. Fur die Probe SCHO2-MP wurde die Bodenart "Sand"

herangezogen.

Nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der Untersuchungen zusammen. Nicht

aufgeflihrte Parameter sind unauffallig bzw. unterschreiten die Z0-Zuordnungswerte.

Tabelle 5: Ergebnisse Analytik Aufflllungen gemaf Eckpunktepapier

Probe Einzelwerte — Parameter (Konzentration) Sliiliine na(_:h
Eckpunktepapier
Feststoff:- - Z0
SCHO02-2 Z0
Eluat:- - Z0
Feststoff:
SCH02-3 Nickel 65mg/kg Z1.1 Z1.1
Eluat:-
Feststoff: 44mglkg 711
SCHO02-MP | Chrom Z1.1
64mg/kg Z1.1
Nickel
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Probe Einzelwerte — Parameter (Konzentration) ELSILIVTE na(_:h
Eckpunktepapier
Eluat:-
Feststoff:- - Z0
SCHO05-2 Z0
Eluat:- - Z0

Tabelle 6: Ergebnisse Analytik naturliches Bodenmaterial gemafd Eckpunktepapier

Probe Einzelwerte — Parameter (Konzentration) Sl nat_:h
Eckpunktepapier
Feststoff:- - Z0
SCHO01-2 Z0
Eluat:- - Z0
Feststoff:- - Z0
SCHO04-2 Z0
Eluat:- - Z0

Die Proben SCH02-3 und SCHO02-MP aus den anthropogenen Auffillungen zeigten
geringfligige Schwermetallbelastungen (Nickel, Chrom), die eine Einstufung als Z1.1-
Material gem. Eckpunktepapier Bayern bedingen.

Die restlichen Proben SCH02-2 und SCH05-2 aus den Auffiillungen sowie SCHO01-2
und SCHO04-2 aus den naturlichen Lockergesteinen zeigten keine
Zuordnungswertiiberschreitungen gem. Eckpunktepapier, sodass hier eine
Einstufung als Z0-Material moglich ist.

Anhand der Analysenergebnisse liegen derzeit keine Anhaltspunkte flr

abfallrechtlich problematische Auffullungen vor.

Gemald BBodSchV, Wirkungspfad Boden - Mensch (direkter Kontakt), halten die
festgestellten Schwermetall- und Benzo[a]pyren-Gehalte, die Prufwerte fur die

Fraktion <2mm fur Kinderspielflachen ein.

Sofern beim grof3flachen Aushub wider Erwarten besonders organoleptisch auffallige
Bodenschichten aufgeschlossen werden, so ist der Gutachter frihzeitig mit
hinzuzuziehen, damit eine saubere Trennung und Aufhaldung von belastetem

Material sichergestellt werden kann. Somit kann auch sichergestellt werden, dass es
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zu keiner vermeidbaren Vermischung von belastetem und unbelastetem Material

kommt und anfallende Entsorgungskosten auf das notigste begrenzt werden.

Die obig angefuhrten Untersuchungen besitzen orientierenden Charakter und kénnen
naturgemal keine rechtskonforme Probenahme (gem. LAGA PN98) und Deklaration

der anfallen Bodenmassen ersetzen.

Im Rahmen der Ausschreibung der Entsorgungsmaflinahmen sollten folgende
Gesichtspunkte Berucksichtigung finden:

- Die rechtskonforme Entsorgung des Bodenaushubs erfordert prinzipiell eine
haufwerksbezogene Probenahme gem. LAGA PN 98 (qualifizierter
Probenehmer) mit zugehoriger Deklarationsanalytik (akkreditiertes Labor). Die

Haufwerksgrof3en sollten 500m3 nicht wesentlich Gberschreiten.

- Vom Zeitpunkt der Probenahme abgeschlossener Haufwerke nach LAGA PN
98 bis zum Vorliegen der Deklarationsanalytik sollte ein Zeitraum von ca. 14
Tagen angesetzt werden. Zu beachten ist, dass auf ein bereits beprobtes
Haufwerk keine weiteren Ablagerungen stattfinden dtrfen.

- Angaben zu den vorgesehenen Entsorgungswegen sollten eingeholt werden.

- FUr die Entsorgung ist ausschlief3lich auf zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe

zurtckzugreifen.

- Ist eine Zwischenlagerung des Bodenaushubs auf der Baustelle aus
logistischen Grinden nicht maglich, SO muss auf ein
immissionsschutzrechtlich  zugelassenes Zwischenlager zurlickgegriffen

werden.

12. Bodenklassen — Homogenbereiche

12.1. Bodenklassen DIN 18300:2012

Nachfolgend werden die erkundeten Schichten nach baubetriebs- und bautechnisch
relevanten Merkmalen den Bodenklassen der DIN 18300:2012 zugeordnet. Die
Bodengruppen nach DIN 18196 und die Bodenklassen kdénnen auch den

Schichtprofilen in Anlage 2 bzw. den geotechnischen Gelandeschnitten der Anlage 3
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1)

entnommen werden. Die Angabe der Bodenklassen DIN 18300:2012 erfolgt an

dieser Stelle rein informativ.

Im Folgenden werden die Ergebnisse fir die oben beschriebenen Schichtglieder
zusammengefasst und durch Angaben zur Frostempfindlich- und Verdichtbarkeit

erganzt.

Bei Erdbauarbeiten muss mit folgenden Bodenklassen gerechnet werden:

Tabelle 7: Bodenklassen des Aushubs

Verdichtbar | Frostempfind - | Bodenklasse
) Bodengruppe ; ) .
Schicht keitsklasse | lichkeitsklasse : VOB DIN
DIN 18196
ZTVE StB 17 18300:2012
M - Mutterboden ou - - 1
A - Auffillungen [UL], [TL], [GT*], [GU*] V3 F3 4/5
L1 - SchwemmlofR UM, UL V3 F3 (2)/4
L2 - Auelehm UL V3 F3 (2)/4

Verdichtbarkeitsklasse analog ZTVA StB 97:
V1 - nicht bindige bis schwachbindige, grobkdrnige und gemischtkérnige Béden: gut verdichtbar wenig witterungsanfallig
V2 — bindige, gemischt kérnige Béden: hohere Verdichtungsleistung erforderlich, witterungsempfindlich

V3 - bindige feinkérnige Boden: méaRig bis schlecht verdichtbar, sehr witterungsempfindlich

12.2. Homogenbereichie DIN 18300:2016

Fur die Festlegung von Homogenbereichen nach DIN 18300:2016 sind die geplanten
Eingriffe in den Baugrund, die bautechnischen Eigenschaften der zu I6senden und
gof. wieder einzubauenden Bbéden sowie die abfallrechtlichen Belange zu

bericksichtigen.

Im Anhang Nr. 2 ist eine detaillierte Ubersicht der zu beschreibenden Kennwerte und
deren erwarteten Bandbreiten fur die nachfolgend definierten Homogenbereiche
angegeben. Die Bandbreiten wurden auf Basis der Laborversuche in Verbindung mit
Erfahrungswerten abgeleitet. Dartiber hinaus werden hier zudem Angaben zu den

abfallrechtlich erwarteten Belastungen gemacht.
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Die Kornverteilungen konnen dem Abschnitt 10 enthommen werden. Die

angegebenen Bandbreiten wurden auf Basis von Erfahrungswerten abgeschatzt.

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Schichten zu bautechnisch relevanten

Homogenbereichen zusammengefasst wurden.

Tabelle 8: Homogenbereiche Erdarbeiten (DIN 18300:2016)

Homogenbereich ERD-1 ERD-2 ERD-3

Schichten M A L1+L2

Die obige Tabelle gibt an, welche Schichten zu bautechnisch relevanten
Homogenbereichen zusammengefasst wurden. Die natlrlichen Lockergesteine
wurden aufgrund der gleichartigen Losbarkeit zu einem Homogenbereich

zusammengefasst.

Die Auffullungen und der Mutterboden missen aufgrund der besonderen abfall- und
bodenschutzrechtlichen Aspekte beim Aushub separiert werden. Sie werden daher

als getrennte Homogenbereiche ausgewiesen.

13. Erdbautechnis iche Angaben

Genaue Angaben bzw. Planunterlagen Uber den Spielplatzbau (ggf. kleinere bauliche
Anlagen, Zuwegung, etc.) lagen zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung nicht vor.
Nachfolgend werden daher allgemeine erdbautechnische Abgaben

zusammengestellt.

Aus abfallrechtlicher Sicht muss das Aufflllmaterial von dem natirlichen
Lockergesteinsmaterial getrennt werden. Aushubmaterial, das nicht vor Ort
wiederverwendet werden kann, sollte auf Halde zwischengelagert und in

Abstimmung mit der vorgesehenen Entsorgungsstelle fachgerecht deklariert werden.
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Mutterboden und im Bereich von Bischen und Baumen anfallendes durchwurzeltes
Bodenmaterial sollte getrennt aufgehaldet und bevorzugt fur die Wiederanlage von

Grunflachen genutzt werden.

Eine Verwertung von Mutterboden auf landwirtschaftlich genutzten Flachen setzt eine

Analytik auf die Vorsorgeparameter des Anhang 2 Punkt 4 der BBodSchV voraus.

Insgesamt belegen die Laborversuche fir den Schwemmlo3 bzw. den Auelehm eine
hohe bis sehr hohe Empfindlichkeit gegenliber Wasserzutritt. Hier kdnnen bereits
geringe Wassergehaltsdnderungen zu einem voélligen Aufweichen flhren. Sie

bedlrfen daher eines Schutzes vor Vernassung.

Ein Befahren des strukturempfindlichen bindigen Erdplanums (im SchwemmloR)
wahrend und nach Nasseperioden ist zu vermeiden bzw. auf das absolut notwendige
Mald zu beschranken. Hier besteht die Gefahr eines tiefgrindigen Aufweichens mit
der Folge aufwandiger zusétzlicher StabilisierungsmalRnahmen. Bei unginstigen
Witterungsverhaltnissen kann partiell die Einstellung der Erdarbeiten insbesondere
im Schwemml6l3, soweit moéglich, daher sinnvoll sein. Im Zweifel ist ggf. diese
Schicht vollstandig im bautechnisch erforderlichem MalR aus dem Erdplanum
auszuraumen (Bodenaustausch) oder durch BodenverbesserungsmalRnahmen
soweit aufzubereiten, dass deren Witterungsempfindlichkeit auf ein bautechnisch
akzeptables Mal3 reduziert wird (Empfehlung).

Ferner ist durch eine entsprechende Profilierung der Oberflachen bzw. Erdplanie bei
der Anlage der Verkehrsflachen und Griindungen jederzeit sicherzustellen, dass
Niederschlagswasser auf kirzestem Weg abgeleitet und stehendes Wasser unter
allen Umstanden vermieden wird, da dies zu einem massiven Aufweichen der
bindigen Boden fuhrt. Aufgeweichte Boden sind abzuziehen, kénnen in der Regel

nicht wieder eingebaut werden und missen entsorgt werden.

Aushubmaterial, das zur RuUckverfullung  zwischengelagert  wird, st
witterungsgeschuitzt in Mieten aufzusetzen. Die Mieten sind so auszubilden, dass
Niederschlagswasser nicht eindringen kann (Profilierung/Verdichtung). Zur
Ruckverfullung angelegte Erdmieten sollten abgeplant werden. Aufgrund der
Ergebnisse der bodenmechanischen Laborversuche wird generell eine Vergitung
des vorhandenen Bodenmaterials mittels hydraulischer Bindemittel (ca. 2-3M.-%) zur
besseren Handhabbarkeit und Wiedereinbaubarkeit empfohlen.
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BodenverbesserungsmalBhahmen mit hydraulischen Bindemitteln sind beim
Frasvorgang mit unvermeidlicher Staubentwicklung verbunden. Insbesondere bei
direkt angrenzender Bebauung (West-/Sidseite) kann dies problematisch sein.
Zudem muss sichergestellt sein, dass durch das Frasen erdverlegte Leitungen nicht
beschadigt werden. Steine grolRer 63mm Kantenldnge sind entweder technisch

auszusondern oder die Frase auf das erwartete Kornspektrum auszulegen.
In den Auffullungen ist mit Blécken zu rechnen.

Die Einhaltung der Qualitat der Lieferstoffe im Erdbau ist durch Kontrollpriifungen bei
Anlieferung und nach Einbau der Bodengemische gem. Anforderungen der ZTV T-
StB 95 nachzuweisen. Zuséatzlich sind aktuelle Nachweise der abfallrechtlichen
Unbedenklichkeit vorzulegen.

Bei einer Anlage von Zuwegungen, Verkehrsflachen oder ggf. kleiner baulicher
Anlagen ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an die Tragfahigkeiten im
Erdplanum nicht erreicht werden. Es sollte der Gutachter zur Abstimmung Uber
entsprechende Bodenaustausch- oder VerbesserungsmalRnahmen mit hinzugezogen

werden.

Zudem ist eine stichpunktartige unabhangige Kontrolle des Erdbaus im Rahmen der
Fremdiberwachung zur Uberpriiffung der Tragfahigkeit des Planums, der
Verdichtung und der Eignung der Schittstoffe einschl. Tragschichtenmaterials
gemal ZTVE-StB17 in Erganzung der Eigeniberwachung des Unternehmers

erforderlich.

Im Rahmen der Probefelder sind zudem die indirekten an den direkten Prifmethoden
zu .eichen‘. Hier ist durch statistische Auswertung der Zielwert der indirekten
Prifmethode so festzulegen, dass der Sollwert mit 95%iger Sicherheit eingehalten

wird.

Bei Einsatz von Recyclingbaustoffen ist die abfallrechtliche Unbedenklichkeit nach
der in Bayern eingefuhrten LAGA M20 Tabelle 11.1.2-2 und Tabelle 11.1.2-3 sowie die
Eignungsnachweise gem. ZTVT-StB 95 (Widerstand gegen Zertrimmerung,
Frostbestandigkeit, Kornverteilung etc.) fir die tatsachlichen Lieferchargen
nachzuweisen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Einbau von

Recyclingbaustoffen in grundwassertangierten Bereichen nicht zulassig ist.
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Durch den AN ist zudem ein Qualitatssicherungsplan analog ZTVE-StB17
vorzulegen, in dem die Anzahl und Art der vorgesehenen Eigenkontrolimalinahmen
sowie die zu erreichenden Zielwerte niedergelegt sind. Ferner ist ein aktueller
Kalibrierungsnachweis von Lastplattendruckgeraten und dynamischen

Fallplattendruckgeraten vorzulegen.

14. Erdstatische K lennwerte

14.1. Vorbemerkungen1

Die angegebenen Kennwerte wurden Uber Korrelationen der
Rammsondierergebnisse abgeleitet bzw. auf Grundlage der Aufschlussergebnisse in
Verbindung mit Erfahrungswerten abgeschatzt, soweit sie nicht labortechnisch oder

auf Basis von z.B. Flugelscherversuchen bestimmt wurden.

In den nachfolgenden Zusammenstellungen werden die erwarteten Bandbreiten und
die charakteristischen Bemessungskennwerte angegeben. Hierbei ist zu beachten,
dass die Steifemodule lastabhdngig sind und an die tatsachlichen effektiven

Bodenspannungen in Folge der Grindungslasten anzupassen sind.

14.2. A — Auffiallungen

Feuchtwichte: Cmin = 18,5 kN/m3 ... g. =20 kKN/m3 v .Onax = 21 KN/m3
Wichte unter Auftrieb C'min = 9 KN/m3 . k=10 kN/m3  ...dmax = 11 KN/m3
Reibungswinkel (draniert): j ‘nin= 20° o] k=25° oo ] ‘max = 32,5°
Kohasion (draniert): C'min=7,5kN/m2z ... ¢’x= 10 kN/m2 ... C'max= 15 kKN/mz2
Steifemodul: Esmin =5 MN/m2 ... Esx =10 MN/m?2 ... Egmax = 12,5 MN/m?

14.3. L1 — Schwemmloi

Feuchtwichte: Onin = 17,5 kKN/m3 ... g, = 18kN/m3 v :Onax = 19 KN/m3
Wichte unter Auftrieb: Omin = 8 KN/m3 ... §k = 8 KN/m3 o..Omax =9 KN/m3
Reibungswinkel (draniert): | ‘nin=17,5° . 'k=225° ooe] ‘max = 25°
Kohasion (draniert): C'min= 7,5 kN/m2 ...c'\= 15 kN/m? v.. C'max= 20 KN/mz2
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Steifemodul; Esmin = 1,5 MN/m? ...Esx = 5 MN/m? oo Esmax = 7,5 MN/m?

14 .4. L2 — Auelehm

Feuchtwichte: Cmin = 16,5 KN/m3 ... g, =17 KN/m3 ...Onax =18 KN/m3
Wichte unter Auftrieb Cmin=6,5kN/m3 ... dx=7,5KkN/m3 .. gmax =8 KN/m3
Reibungswinkel (dréaniert): | ‘nin=17,5° .. ] 'k=20° eo ] ‘max = 22,5°
Kohasion (draniert): C'min=7,5 kN/m2 ... C'= 10 kN/m2 vo. Cmax= 12,5 kKN/m2
Steifemodul; Esmin=0,5MN/M2 ... Esx =1 MN/m2 ... Esmax = 5 MN/m?2
15. Zusammenfasssung und Empfehlungen

15.1. Zusammenfassunng

In den Schirfen wurde unterhalb einer Mutterbodenauflage partiell ca. 2,4m

machtige Auffillungen sowie Schwemmlo3 und Auelehme erkundet.

In den Sondierungen wurde Schicht- oder Grundwasser angetroffen. Es ist davon
auszugehen das, der Grundwasserspiegel durch die Kirnach und den Nagleinsbach

beeinflusst wird.

Die Schurfwande im Schwemmlo3 sowie den darunterliegenden Auelehmen zeigten
eine deutliche Instabilitat. Partiell kam es zu einem progressiven Nachbrechen bzw.

Zufallen des Schurfes.

Das orientierend untersuchte anthropogene Bodenmaterial ist gemal
Eckpunktepapier Bayern als Z1.1-Material einzustufen. Das nattrliche Bodenmaterial

zeigte keine Uberschreitung der Zuordnungswerte fiir Z0.
Anzeichen fur abfallrechtlich problematische Auffillungen liegen nicht vor.

Werden beim grol3flachen Aushub wider erwarten organoleptisch auffallige
Bodenschichten aufgeschlossen, ist der Bodengutachter frihzeitig mit

hinzuzuziehen.
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Nach Vorliegen von Planunterlagen zur Umgestaltung des Untersuchungsgebiets
kénnen auf Basis der Untersuchungsergebnisse weitere Angaben zur Griindung der
baulichen Anlagen und zur Anlage der Verkehrswege gemacht werden.

15.2. Empfehlungen

Die Aussagen des Gutachtens beziehen sich auf den bei Erstellung des Gutachtens
den Unterzeichnern bekannten Planungsstand. Bei Anderungen st der
geotechnische Gutachter zur Neubewertung der im Gutachten getroffenen Aussagen

hinzuzuziehen.

Die Baugrunduntersuchungen basieren auf stichprobenartigen, punktuellen
Aufschlissen und Probenahmen, so dass lokale Abweichungen von den
beschriebenen Verhaltnissen mdglich sind. In Anlage 3 wurden die Ergebnisse in
Form von geotechnischen Gelandeschnitten zusammengefasst. Hier werden
Angaben zur vermuteten Verteilung der unten beschriebenen Schichtglieder
gemacht, die auf Interpolation zwischen den Aufschlissen und auf Erfahrungen
beruhen. Die gemachten Angaben sollten daher im Zuge der Bauausfihrung durch

den geotechnischen Sachverstandigen Uberprift und bestatigt werden.

Die gemachten Angaben sollten daher im Zuge der Bauausfuhrung durch den

geotechnischen Sachverstandigen tberpruft und bestatigt werden.

Dipl.-Geogr. M . Hofer Dipl.-Ing. N . Oehler
PeTerra GmbH PeTerra GmbH

Verteiler: - gedruckt VGem Estenfeld (2-fache Ausfertigung)
- elektronisch arc.griin stadtplaner landschaftsarchitekten
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Urheberrechtliche Hinweise
Das vorliegende Gutachten einschlie3lich aller Anlagen darf ohne vorherige schriftiche Genehmigung des Erstellers weder im
Gesamten noch auszugsweise veroffentlicht, vervielfaltigt oder geandert, noch fir ein anderes Vorhaben genutzt werden, als fir

das, das auf dem Deckblatt bzw. Plankopf ausgewiesen ist.

Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Priifgegensténde.
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PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

Projektnt 18138-BG

Projekt: Spielplatz Weil3e Muhle Estenfeld

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 18138-G01 |Bearbeiter: fuc Datum :
Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 MaRstab 1: 20 Anlage: 2 21.08.18
SCHO1
221.47 m NN
_ 0.00m
Mu: U, h, fs, o, t

SCHO1-1[] 0.25m 0.25m

ScHo1-2[ ] 0.90m 0.90m

SCHO01-3[ |  1.60m 1.60m

Mutterboden: Schluff, stark humos, feinsandig, org.
Beimengung, tonig

Getreide- und Wurzelreste

Mutterboden (q)

steif

braun

Lo: U, fs, t'-t, h'

LoR: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig,
schwach humos

Schwemml6R (q)

steif bis weich

ocker bis braun

o)

Lo: U, fs, t'-t

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig
ab ca. erste 1,5m Vernassungsbereiche
Schwemml6R (q)

weich bis sehr weich

ocker, teilw. grau verfarbt

Sw 7219.67m NN

SCHO1-4[ | 3.00m 3.00m

U, fs, t,o

Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung

inkohlte Pflanzenreste, zunehmend
Vernalungszonen, ab 1,8m starkere Wasserzutritte
Auelehm (q)

weich bis sehr weich

grau bis dunkelgrau

SCHO1-5[ |  3.90m 3.90m

U, fs, t'-t, 0'-0

Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig, schwach
org. Beimengung bis org. Beimengung

inkohlte Pflanzenreste

Auelehm (q)

sehr weich

grau

o)

Endtiefe

Schurf fallt partiell zusammen




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO1
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 221.47

Lage Neigung der Bohrung

4356736.69 5522595.17 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien 219.67 m Tiefe der Bohrung 3.90m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,

Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen
Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens:

PeTerra GmbH . . ) Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Gemeinde Estenfeld Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 22.08.2018 und ISO 14689-1 Aufschluss: SCHO1
Durchmesser: Neigung: Projektnr: 18138-BG
Projektbezeichnung: Spielplatz WeiRe Miihle Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden: Schluff, stark humos, braun steif SCHO01-1, 0.00-0. feu2-3,

feinsandig, org. Beimengung, tonig 25m h3-4
0.25 Getreide- und Wurzelreste

Mutterboden (q) +

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis ocker bis steif bis weich $CHO01-2, 0.25-0. feu3-4,

tonig, schwach humos braun 90m hi
0.90

Schwemml6B (q) ++

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis ocker, teilw. weich bis sehr weich CHO01-3, 0.90-1. feu4-5, ab 1,5m feu6,

tonig grau verfarbt 60m hO
1.60 ab ca. erste 1,5m Vernassungsbereiche

SchwemmléR (q) ++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Seite: 5

Aufschluss: SCHO01

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Projektnr: 18138-BG
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Be merkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung grau bis weich bis sehr weich CHO01-4, 1.60-3. Sickerwasser
dunkelgrau 00m 219.67 m NN
feus-6,
3.00 inkohlte Pflanzenreste, zunehmend h2
' VernalRungszonen, ab 1,8m starkere
Auelehm (q) ++
Schluff, feinsandig, schwach tonig bis grau sehr weich SCHO01-5, 3.00-3. feus-6,
tonig, schwach org. Beimengung bis org. 90m h2
3.90 inkohlte Pflanzenreste
Auelehm (q) ++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

Projektni 18138-BG
Projekt: Spielplatz Weil3e Mihle Estenfeld

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ:

18138-G01

Bearbeiter: fuc

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Maf3stab 1: 20

Anlage: 2

Datum :
21.08.18

SCHO02

222.93 m NN

SCHO02-1 % 0.15m

0.00m

0.15m

SCH02-2 [ |

0.70m

0.70m

Mu: U, h, fs, 0

Mutterboden: Schiuff, stark humos, feinsandig, org.
Beimengung
Getreide- und Wurzelreste

Mutterboden (q)
steif
braun

SCH02-3[ |

1.10m

1.10m

A: U, fs t', g

Auffillung: Schluff, feinsandig, schwach tonig,
schwach kiesig
punktuell Folienreste E
Auffillung (A)

steif

ocker bis braun

SCH02-4 [

]

2.60m

2.60m

P> E>EDE>EIEDEIEDEIDED>ED|I> (D>

A:T,u, g-g, X

Auffillung: Ton, stark schluffig, kiesig bis stark kiesig,

schwach steinig

am Top Ziegelreste E -
Auffillung (A)

steif bis halbfest
grau bis grinlich

AUt g9, x/ Xy, g, U, t
Auffillung: Schluff, stark tonig, kiesig bis stark kiesig,

steinig / Steine, mit Blocken, kiesig, schwach schluffig,
schwach tonig
Uberw. steinige, dinnplattige Feinsandsteine,
Verhéltnis Steinlagen zu bindigen Lagen ca. 50/50

Auffillung (A)

weich/-

grinlich grau

SCHO02-5

SCH02-6 [

1

3.90m

3.90m

U, fs, o, t'-t

Schluff, feinsandig, org. Beimengung, schwach tonig

bis tonig

inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch, ab 3,0m E
vereinzelt VernalRungsbereiche

Auelehm (q)

weich bis sehr weich

grau bis dunkelgrau

Endtiefe




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO02
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 222.93

Lage Neigung der Bohrung

4356794.12 5522542.11 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien m Tiefe der Bohrung 3.90m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens:

PeTerra GmbH . . ) Seite: 4
Name des Auftraggebers:  Gemeinde Estenfeld Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
Bohrverfahren: Datum: 22.08.2018 und ISO 14689-1 Aufschluss: SCHO02
Durchmesser: Neigung: Projektnr: 18138-BG
Projektbezeichnung: Spielplatz WeiRe Miihle Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden: Schluff, stark humos, braun steif SCHO02-1, 0.00-0. feus,

feinsandig, org. Beimengung 15m h3
0.15 Getreide- und Wurzelreste

Mutterboden (q) ++

Auffullung: Schluff, feinsandig, schwach ocker bis steif SCHO02-2, 0.15-0. feu2,

tonig, schwach kiesig braun 70m hO-1
0.70 punktuell Folienreste

Auffullung (A) ++

Aufflllung: Ton, stark schluffig, kiesig bis grau bis steif bis halbfest CHO02-3, 0.70-1. feu2-3,

stark kiesig, schwach steinig grinlich 10m hO
110 |am Top Ziegelreste

Auffillung (A) +-++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Seite: 5

Aufschluss: SCHO02

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Projektnr: 18138-BG
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Be merkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Aufflllung: Schiuff, stark tonig, kiesig bis grunlich grau | weich/- SCHO02-4 SCH02- |feu3-4,
stark kiesig, steinig / Steine, mit Blécken, 5, 1.10-2.60m hO
260 Uberw. steinige, diinnplattige
' Feinsandsteine, Verhaltnis Steinlagen zu
Auffillung (A) +
Schluff, feinsandig, org. Beimengung, grau bis weich bis sehr weich CHO02-6, 2.60-3. feu4-5, ab 3,0m feu6,
schwach tonig bis tonig dunkelgrau 90m h2-3
3.90 inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch,
' ab 3,0m vereinzelt VernaRungsbereiche
Auelehm (q) +




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Projektni 18138-BG
Projekt: Spielplatz Weil3e Mihle Estenfeld

AZ: 18138-G01 |Bearbeiter: fuc
Maf3stab 1: 20 Anlage: 2

Datum :
21.08.18

SCHO03

220.29 m NN
0.00m

SCHO3-1[ ] 0.25m 0.25m

Mu: U, h, fs, o, t-t, g’

Mutterboden: Schiuff, stark humos, feinsandig, org.
Beimengung, schwach tonig bis tonig, schwach kiesig
zur Basis punktuell Ziegelreste, Gras, Wurzeln
Mutterboden (q)

steif bis halbfest

dunkelbraun

SCH03-2[ |  1.20m 1.20m

L6: U, fs, o, t'-t, b’

L6R: Schluff, feinsandig, org. Beimengung, schwach
tonig bis tonig, schwach humos

Wurzelreste

SchwemmloR (q)

steif bis halbfest

ocker bis braun

)

SwW /218.69m NN

SCH03-3[ | 2.20m 2.20m

L6: U, fs, t, 0

L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach org.
Beimengung

inkohlte Pflanzenreste, freies Wasser ab ca. 1,8m
SchwemmloR (q)

weich bis sehr weich

ocker, grau, zur Basis punktuell grau verfarbt

o] () ow)

SCH03-4[ | 3.00m 3.00m

Lo: U, fs, t'-t

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig
SchwemmloR (q)

sehr weich bis breiig

ocker

(o)

Endtiefe

Schurf bricht ab 1,2m wiederhol

t zusammen




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO3
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 220.29

Lage Neigung der Bohrung

4356701.41 5522537.50 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien 218.69 m Tiefe der Bohrung 3.00m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,

Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen
Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH
Name des Auftraggebers:  Gemeinde Estenfeld
Bohrverfahren: Datum: 22.08.2018
Durchmesser: Neigung:
Projektbezeichnung: Spielplatz WeiRe Miihle

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: SCHO03

Projektnr: 18138-BG

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange

Geol. Benennung (Stratigraphie)

Mutterboden: Schluff, stark humos,
feinsandig, org. Beimengung, schwach

zur Basis punktuell Ziegelreste, Gras,
0.25
Wurzeln

dunkelbraun steif bis halbfest

CHO03-1, 0.00-0. feu2-3,
25m h3-4

Mutterboden (q) +

L6R: Schluff, feinsandig, org. Beimengung, ocker bis steif bis halbfest CHO03-2, 0.25-1. feu2-3,

schwach tonig bis tonig, schwach humos braun 20m h2
1.20 Wurzelreste

Schwemml6B (q) +-++

L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach
org. Beimengung

2.20 inkohlte Pflanzenreste, freies Wasser ab ca.
' 1,8m

ocker, grau, weich bis sehr weich
zur Basis
punktuell
grau verfarbt

SchwemmléR (q)

++

CHO03-3, 1.20-2. Sickerwasser

20m 218.69 m NN

218.69 m NN,

feu4-5, ab ca. 1,6m feu6,
h0o-1




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Seite: 5

Aufschluss: SCHO03

Projektnr: 18138-BG

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Be merkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr - Kernverlust
) ) - Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis ocker sehr weich bis breiig CHO03-4, 2.20-3. feub,
tonig 00m hO
3.00
SchwemmléR (q) +-++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

Projektnt 18138-BG

Projekt: Spielplatz Weil3e Muhle Estenfeld

conneKT13, 97318 Kitzingen AZ: 18138-G01 |Bearbeiter: fuc Datum :
Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Maf3stab 1: 20 Anlage : 2 21..08.18
220.27 m NN
_ 0.00m
Mu: U, h, fs, o, t'
Mutterboden: Schiuff, stark humos, feinsandig, org.
SCHO4-1[ | 0.20m 0.20m Beimengung, schwach tonig
Getreide- und Wurzelreste 1
Mutterboden (q)
steif
braun
Lo: U, fs, t, X'
L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach steinig
steinige Feinsandsteinreste bei ca. 0,5m im
siidodstlichen Randbereich, evtl. umgelagert 4 @ - @
Schwemml6f (q)
steif bis weich
ocker bis braunlich
SCH04-2[ | 1.20m 1.20m
SwW 218.27m NN
U, fs, t, 0
Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung
inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch, Material
sehr feucht bis naR3, ab 2,0m vermehrt Zutritt von
freiem Wasser 4(-2) @

SCH04-3[ | 3.00m

SCHO4-4[ |  3.90m 3.90m

Auelehm (q)

weich bis sehr weich, zur Basis zunehmend sehr
weich bis breiig

grau

Endtiefe

Schurfwénde brechen partiell ab 1,2m ein




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO04
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 220.27

Lage Neigung der Bohrung

4356765.42 5522502.87 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien 218.27 m Tiefe der Bohrung 3.90m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

PeTerra GmbH
Gemeinde Estenfeld

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: Datum: 22.08.2018 und ISO 14689-1 Aufschluss: SCHO04
Durchmesser: Neigung: Projektnr: 18138-BG
Projektbezeichnung: Spielplatz WeiRe Miihle Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden: Schluff, stark humos, braun steif SCHO04-1, 0.00-0. feus,
feinsandig, org. Beimengung, schwach 20m h3-4
0.20 Getreide- und Wurzelreste
Mutterboden (q) ++
L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach ocker bis steif bis weich $CHO04-2, 0.20-1. feu3-4,
steinig braunlich 20m hO-1
1.20 steinige Feinsandsteinreste bei ca. 0,5m im
' suidostlichen Randbereich, evtl. umgelagert
Schwemml6B (q) +-++
Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung grau weich bis sehr weich, zur Basis SCHO04-3, 1.20-3. | Sickerwasser
zunehmend sehr weich bis breiig 00m 218.27 m NN
SCHO04-4, 3.00-3. |feu5-6,
390 |inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch, 90m h2-3
' Material sehr feucht bis naf3, ab 2,0m
Auelehm (q) +-++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Projektnt 18138-BG
Projekt: Spielplatz Weil3e Muhle Estenfeld

AZ: 18138-G01 |Bearbeiter: fuc

Maf3stab 1: 20 Anlage: 2

Datum :
21.08.18

SCHO05

220.08 m NN

SCHO05-1] |

0.20m

0.00m

SCHO05-2] |

0.50m

Mu: U, h, fs, o, t

Mutterboden: Schiuff, stark humos, feinsandig, org.
Beimengung, tonig

Gras, Wurzeln

Mutterboden (q)

halbfest bis steif

braun

1

SCHO05-3 ][ |

1.20m

1.20m

A:U,fs,h,g,0

Aufflllung: Schluff, feinsandig, humos, kiesig, org.
Beimengung

Wourzelreste

Aufflllung (A)

steif bis halbfest

braun bis ocker

Sw 7218.58m NN

L6: U, fs, t'-t, 0'-0, h'

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig,
schwach org. Beimengung bis org. Beimengung,
schwach humos

Schwemml6f (q)

steif bis weich

ocker bis braunlich

Lo: U, t, fs, 0

L6R: Schluff, tonig, feinsandig, schwach org.
Beimengung

Wourzelreste, ab ca. 1,5m Wasserzutritt
SchwemmloR (q)

steif, ab 1,5m sehr weich

braun bis fahlbraun

SCH05-4[ | 2.20m 2.20m

Lo: U, fs, t'-t

L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis tonig

SchwemmloR (q)

sehr weich

ocker bis fahlgrau, zur Basis punktuell grau verfarbt
SCH05-5[ | 3.90m 3.90m

Endtiefe




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO05
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 220.08

Lage Neigung der Bohrung

4356665.62 5522497.66 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien 218.58 m Tiefe der Bohrung 3.90m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,

Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen
Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens: PeTerra GmbH
Gemeinde Estenfeld
Datum: 22.08.2018
Neigung:

Spielplatz WeiRe Miihle

Name des Auftraggebers:
Bohrverfahren:
Durchmesser:
Projektbezeichnung:

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1
und ISO 14689-1

Seite: 4

Aufschluss: SCHO05

Projektnr:

18138-BG

Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit - Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix - MeiReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. - Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden: Schluff, stark humos, braun halbfest bis steif $CHO05-1, 0.00-0. feu2-3,
feinsandig, org. Beimengung, tonig 20m h3-4
0.20 Gras, Wurzeln
Mutterboden (q) +-++
Auffullung: Schiuff, feinsandig, humos, braun bis steif bis halbfest $CHO05-2, 0.20-0. feu2-3,
kiesig, org. Beimengung ocker 50m h2
0.50 Wurzelreste
Auffullung (A) +-++
L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis ocker bis steif bis weich BCHO05-3, 0.50-1. feu3-4,
tonig, schwach org. Beimengung bis org. braunlich 20m hl
1.20
SchwemmléR (q) +-++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Seite: 5

Aufschluss: SCHO05

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Projektnr: 18138-BG
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Be merkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
L6R: Schluff, tonig, feinsandig, schwach braun bis steif, ab 1,5m sehr weich CHO05-4, 1.20-2. Sickerwasser
org. Beimengung fahlbraun 20m 218.58 m NN
feu2-3, ab 1,5m feu6,
200 |Wurzelreste, ab ca. 1,5m Wasserzutritt h1-2
SchwemmléR (q) +
L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig bis ocker bis sehr weich SCHO05-5, 2.20-3. feub,
tonig fahlgrau, zur 90m ho-1
Basis
3.90 punktuell

grau verfarbt

Schwemml6R (q)

++




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Projektnt 18138-BG
Projekt: Spielplatz Weil3e Muhle Estenfeld

AZ: 18138-G01 |Bearbeiter: fuc Datum :
Maf3stab 1: 20 Anlage: 2 21.08.18

SCHO06

220.36 m NN
0.00m

\
|
SCHO6-1[ | 0.20m 0.20m \

Mu: U, h, fs, o, t
Mutterboden: Schiuff, stark humos, feinsandig, org.

Beimengung, tonig
Gras, Wurzeln, punktuell Ziegelreste 1
Mutterboden (q)

steif bis halbfest
braun

SCHo6-2[ | 0.90m 0.90m

Lo: U, fs, t', h'
L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig, schwach

humos 4 @
Schwemmlo6R (q)

steif bis weich
ocker

SW 7218.96m NN

SCH06-3[ | 1.60m 1.60m

L6: U, fs, t, 0
L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach org.
Beimengung

zur Basis zunehmend feucht, punktuell inkohite 4
Pflanzenreste .

Schwemml6f (q)
weich bis sehr weich
ocker, braun, fahlbraun

SCHO6-4[ | 2.20m 2.20m

U, fs, t,0

Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung
inkohlte Pflanzenreste, (Muschel-)Schalenreste @
Auelehm (q) 4

sehr weich

grau bis dunkelgrau

SCH06-5[ | 3.60m 3.60m

U, fs, t, 0'-0
Schluff, feinsandig, tonig, schwach org. Beimengung

bis org. Beimengung

inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch 4(-2) @
Auelehm (q)

sehr weich (bis breiig)
grau

Endtiefe

Schurfwéande brechen partiell ein




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens PeTerra GmbH conneKT 13

Kopfblatt 97318 Kitzingen
Aufschlussart: Name des Auftraggebers Gemeinde Estenfeld Untere Ritterstrale 6
Schurf 97230 Estenfeld
SCHO06
Projektbezeichnung Spielplatz WeiRe Mihle Nr des Projekts 18138-BG
Datum 22.08.2018 Hohe 220.36

Lage Neigung der Bohrung

4356744.83 5522475.25 Richtung der Bohrung lotrecht
Tiefe der freien 218.96 m Tiefe der Bohrung 3.60 m
Grundwasseroberflache

Lageskizze (unmafRstablich)

Ausfihrung und Typ des
Entnahmegerats

Bagger JCB 110W

Beigefiigte Protokolle

Bohrprotokoll

Probenentnahmeprotokoll

Verfillprotokoll

Schichtenverzeichnis

Ausbauprotokoll einer Grundwassermessstelle

Protokoll der Grundwassermessungen

oo oogogogo

Andere:

Bemerkungen (Unterbrechungen,
Hindernisse, Schwierigkeiten usw.)

Name des qualifizierten Technikers | Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs

Unterschrift des qualifizierten

Technikers




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT13, 97318 Kitzingen

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99

Name des Unternehmens:
Name des Auftraggebers:

PeTerra GmbH
Gemeinde Estenfeld

Schichtenverzeichnis nach ISO 14688-1

Seite: 4

Bohrverfahren: Datum: 22.08.2018 und ISO 14689-1 Aufschluss: SCHO06
Durchmesser: Neigung: Projektnr: 18138-BG
Projektbezeichnung: Spielplatz WeiRe Miihle Name und Unterschrift des qualifizierten Technikers: Dipl.-Geogr. Stephan Fuchs
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschr  eibung der Probe Beschreibung des Proben Bemerkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Erganzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeilRReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernléange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Mutterboden: Schluff, stark humos, braun steif bis halbfest $CHO06-1, 0.00-0. feu2-3,
feinsandig, org. Beimengung, tonig 20m h3-4
0.20 Gras, Wurzeln, punktuell Ziegelreste
Mutterboden (q) ++
L6R: Schluff, feinsandig, schwach tonig, ocker steif bis weich $CHO06-2, 0.20-0. feu2-3,
schwach humos 90m hl
0.90
Schwemml6B (q) ++

L6R: Schluff, feinsandig, tonig, schwach

ocker, braun,

org. Beimengung fahlbraun
160 |2ur Basis zunehmend feucht, punktuell
' inkohlte Pflanzenreste
SchwemmléR (q) +-++

weich bis sehr weich

SCHO06-3, 0.90-1.

60m

Sickerwasser
218.96 m NN
feu4-5,

hl




PeTerra Gesellschaft fur Altlastenmanagement,
Umwelt- und Geotechnik mbH
conneKT13, 97318 Kitzingen

Seite: 5

Aufschluss: SCHO06

Tel: 09321/26493-80, FAX: 09321/26493-99 Projektnr: 18138-BG
1 2 3 4 5 6 7
Tiefe Bezeichnung der Boden- bzw. Felsart Farbe Beschreibung der Probe Beschreibung des Proben Be merkungen
bis Bohrfortschritts Versuche
Ergénzende Bemerkungen Kalk- - Konsistenz, Plastizitat, Harte, - Wasserfiihrung/Spiilung
m gehalt einachsige Festigkeit Bohrbarkeit/Kernform - Typ - Bohrwerkzeuge/Verrohrung
- Kornform, Matrix MeiRReleinsatz - Nr - Kernverlust
- Verwitterung, Trennflachen usw. Beobachtungen usw. - Tiefe - Kernlange
Geol. Benennung (Stratigraphie)
Schluff, feinsandig, tonig, org. Beimengung grau bis sehr weich SCHO06-4, 1.60-2. feub,
dunkelgrau 20m h2-3
220 inkohlte Pflanzenreste, (Muschel-)
' Schalenreste
Auelehm (q) +
Schluff, feinsandig, tonig, schwach org. grau sehr weich (bis breiig) CHO06-5, 2.20-3. feub,
Beimengung bis org. Beimengung 60m h1-2
3.60 inkohlte Pflanzenreste, modriger Geruch
Auelehm (q) +-++




226.00

225.00

224.00

223.00

222.00

221.00

220.00

219.00

218.00

217.00

216.00

SCHO1

221.47 m NN

0.00m
—9 —27 —7 —H0.25m

0.90m
—7 — 1.
Sw Y/ 1.80m_
3.00m
3.90m
Endtiefe
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U, fs, t-t, 0'-0 4

Schurf fallt partiell zusammen

M - Mutterboden
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adocag N A - Auffiillungen Py
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' 2.20m
L2 - Auelehm Lo: U, fs, t-t 4-2 @
3.00m
Endtiefe @
Lo: U, fs, t'-t 4
Schurf bricht ab 1,2m wiederholt zusammen
3.90m
Endtiefe
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Gesellschaft fir Altlastenmanagement,

Bauvorhaben:

Spielplatz Weie Miihle Estenfeld

Umwelt- und Geotechnik mbH Projekt.-Nr.: 18138-BG
conneKT 13 | 97318 Kitzingen Aktenzeichen: 18138-G01
09321/26493-80 | 09321/264 93-99 Anlage: 4
info@peterra.de | www.peterra.de
Bestimmung des Wassergehalts
durch Ofentrocknung nach DIN 18 121, Teil 1
Entnahmestelle: SCHO01/03/04 Bodenart:
Tiefe: Art der Entnahme: gestort
Entnahme am: 21.08.2018 durch: fuc Ausgef. am: 22.08.18 durch:  pol
. 18138 18138 18138
Bezeichnung der Probe SCHO1-3 | SCH03-2 | SCH04-3
Behalter-Nr. X1 XXII XIX
Trocknung mit Mikrowelle (M), Ofen (O) (0] (0] (0]
Feuchte Probe + Behalter m + mg [g] 484,70 324,20 321,00
Trockene Probe + Behélter mg+ mg[g] 390,50 293,30 260,50
Behalter mg [g] 79,90 111,70 112,70
Wasser (m + mg) - (mg + mg) =m,, [g] 94,20 30,90 60,50
Trockene Probe my [g] 310,60 181,60 147,80
Wassergehalt w=m,,/my [%] 30,33 17,02 40,93
Bestimmung des Wassel’gehalts
durch Ofentrocknung nach DIN 18 121, Teil 1
Entnahmestelle: Bodenart:
Tiefe: Art der Entnahme:
Entnahme am: durch: Ausgef. am: durch:

Bezeichnung der Probe

Behalter-Nr.

Trocknung mit Mikrowelle (M), Ofen (O)

Feuchte Probe + Behélter m + mg [g]

Trockene Probe + Behalter mgy+ mg[g]

Behalter mg [0]

Wasser (m+ mg) - (Mg + mg) =m, [g]

Trockene Probe my [a]

Wassergehalt w=m,,/my [%]

04.07.16



PeTerra Gesellschaft fir

Altlastenmanagement, Umwelt- und Geotechnik mbH

conneKT 13, 97318 Kitzingen
Tel:09321/26493-80 FAX:09321/26493-99

Kornverteilung

DIN 18 123-7

Projekt Nr. 18138-BG

Spielplatz Weil3e Mihle Estenfeld

Bericht Az: 18138-G1

Anlage: 4

Datum:

27.08.2018

Bearbeiter: pol

Feinstes
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Grob-
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o o
T A T T

e

80
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50

Massenprozent
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20

/

10

0.002

0.006

0.02

0.06

0.2

0.6

Korndurchmesser in mm

20

60

Labornummer

—e— 18138-SCH03-2

Entnahmestelle

SCHO03

Bodenart L1 - Schwemml6R

Kornfrakt. T/U/S/G 19.6/67.7/12.5/0.2 %

Entnahmetiefe 0,25-1,20m

Frostempfindl.klasse F3




PeTerra Gesellschaft fir . Projekt Nr. 18138-BG
Altlastenmanagement, Umwelt- und Geotechnik mbH Kornve rte I | u n g Spielplatz Weil3e Muhle Estenfeld
conneKT 13, 97318 Kitzingen DIN 18 123-7 Bericht Az: 18138-G01 Anlage: 4
Tel:09321/26493-80 FAX:09321/26493-99 Datum: 27.08.2018 Bearbeiter: pol
Feinstes Schluff Sand Kies Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- R Grob-
100 T T T T T /‘;‘/’k’dﬂ.—"—‘ L 4 A T i & A T T
/
80 //
70
= 60
(0]
S
g 50
?
z
30
20
10
0 Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 20 60
Korndurchmesser in mm
Labornummer —e— 18138-SCH04-3
Entnahmestelle SCHO04
Bodenart L2 - Auelehm
Kornfrakt. T/U/S/G 37.1/57.1/5.7/0.2 %
Entnahmetiefe 1,20-3,00m
Frostempfindl.klasse F3




PeTerra Gesellschaft flr Projektnr.: 18138-BG
Altlastenmanagement, Umwelt- und Geotechnik mbH Projekt: Spielplatz WeilRe Muhle Estenfeld
conneKT 13, 97318 Kitzingen Anlage : 4
Tel.: 09321/26493-70 Fax: 09321/26493-99 Datum: 27.07.2018
Z t d Labornr.: SCHO01-3
ustan Sg renzen Tiefe : 0,90-1,60m
DIN 18 122 Bodenart : L1 - Schwemml6i
FlieRgrenze Ausrolligrenze
Behéalter-Nr. 1 6 51 50 10 15 3
Zahl der Schlage 17 23 30 36
Feuchte Probe + Behéalter m; + mg [g]| 92.30 | 89.97 | 88.21 | 88.28 59.81 | 62.58 | 62.84
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 81.87 | 79.86 | 77.57 | 77.71 57.95 | 60.67 | 60.90
Behalter mg [g]| 52.45 | 50.64 | 46.36 | 46.09 49.29 | 51.65 | 51.83
Wasser m; -m; =m, [g]| 10.43 | 10.11 | 10.64 | 10.57 1.86 1.91 1.94
Trockene Probe m, [g]| 29.42 | 29.22 | 31.21 | 31.62 8.66 9.02 9.07 | Mittel
Wassergehalt%: w [%]| 35.5 34.6 34.1 334 215 21.2 21.4 21.3
40 Uberkornanteil i =00 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 15 %
I~ . Wassergehalt w, = 30.3 %, W, = 303%
= — FlieBgrenze w, = 344 %
\ - Ausrollgrenze w, = 213 %
£ e
B S
T L o= Plastizitatsbereich ( w, bis w,)
<
Q
5 - pulll EEEEEEEEE
@ I~ 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 30
B n Plastizitatszahl I,=w_-w, = 13.1%
Schlagzahl P
Konsistenzzahl Iczw = 0.313
P
w Zustandsform w
[ | | v | [
1.00 0.75 0.50 0.25 0.00
halbfest | steif | weich [sehrweich| breiig |
50
40
—_ } alusgepLég
> | Fone A | A
g ‘ @\,/,w
= 30 \ \ -
) , Q-
ﬁ | mittelplastische | ~
12) | Tone TM 6 <
5 | o o
S 20 T P e i rganichen
g leicht | | organogene Tone OT
o plastische | und ausgepragt
Tone TL@ zusammendriickbare Schluffe UA
10 Sand-Ton- ”Schluffe H
Gemische ST I"mit organischen |
1T ———T—=——— 1 ‘ Beimengungen und
47777775"‘5@@“@?*‘/ leicht | organogene Schiuffe OU
Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
0 10 20 30 35 40 50 60 70 80

FlieRgrenze wy [%]




PeTerra Gesellschaft flr Projektnr.: 18138-BG
Altlastenmanagement, Umwelt- und Geotechnik mbH Projekt: Spielplatz WeilRe Muhle Estenfeld
conneKT 13, 97318 Kitzingen Anlage : 4
Tel.: 09321/26493-70 Fax: 09321/26493-99 Datum: 28.08.2018
Z t d Labornr.: SCHO03-2
ustan Sg renzen Tiefe : 0,25-1,20m
DIN 18 122 Bodenart : L1 - Schwemml6i
FlieRgrenze Ausrolligrenze
Behalter-Nr. 1 10 21 31 3 6 9
Zahl der Schlage 17 22 31 37
Feuchte Probe + Behéalter m; + mg [g]| 88.76 | 88.15| 94.32 | 104.49 65.85| 65.67 | 62.79
Trockene Probe + Behalter m, +mg [g]| 77.88| 76.54| 81.93| 88.99 63.08 | 62.75| 60.29
Behalter mg [g]| 52.44 | 49.29 | 52.27| 51.55 51.84 | 50.64 | 49.97
Wasser m;-m,=m, [g]| 10.88| 11.61| 12.39| 15.50 2.77 2.92 2.50
Trockene Probe m, [g]| 25.44| 27.25| 29.66 | 37.44 11.24 | 12.11| 10.32 | Mittel
Wassergehalt % =w [%] 42.8 42.6 41.8 414 24.6 24.1 24.2 243
45 Uberkornanteil i =01 %
\ 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 15 %
B T n Wassergehalt w, = 17.0 %, W, = 17.0%
- \k@\é& — FlieBgrenze w, = 422%
- K= Ausrollgrenze w, = 243 %
S 40
; — —
T L _ Plastizitatsbereich (w, bis w,)
<
Q
5 - 1 LT[ [ []]
@ I~ 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 35
B n Plastizitatszahl I,=w_-w, = 17.9%
30 e peiaes s _ Wni- Wp _
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Schlagzahl P
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Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
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PeTerra Gesellschaft flr Projektnr.: 18138-BG
Altlastenmanagement, Umwelt- und Geotechnik mbH Projekt: Spielplatz WeilRe Muhle Estenfeld
conneKT 13, 97318 Kitzingen Anlage : 4
Tel.: 09321/26493-70 Fax: 09321/26493-99 Datum: 28.08.2018
Z t d Labornr.: SCHO04-3
ustan Sg renzen Tiefe : 1,20-3,00m
DIN 18 122 Bodenart : L2 - Auelehm
FlieRgrenze Ausrolligrenze
Behalter-Nr. 2 11 50 51 12 13 15
Zahl der Schlage 17 23 30 36
Feuchte Probe + Behéalter m; + mg [g]| 93.24 | 97.50 | 90.27 | 93.06 64.26 | 64.96 | 63.62
Trockene Probe + Behalter m, + mg [g]| 77.38 | 80.37 | 74.39 | 76.55 61.31 | 61.54 | 61.09
Behalter mg [0]| 50.13 | 50.43 | 46.09 | 46.36 50.57 | 49.11 | 51.65
Wasser m;-m,=m, [g]| 15.86 | 17.13 | 15.88 | 16.51 2.95 3.42 2.53
Trockene Probe m, [g]| 27.25 | 29.94 | 28.30 | 30.19 10.74 | 12.43 9.44 | Mittel
Wassergehalt%: w [%]| 58.2 57.2 56.1 54.7 275 275 26.8 27.3
60 Uberkornanteil i =00 %
B 7 Wassergeh. Uberkorn ~ w, = 15 %
I~ . Wassergehalt w, = 40.9 %, W, = 409%
- — FlieBgrenze w, = 56.6 %
- — Ausrollgrenze w, = 27.3%
55
; — —
T L _ Plastizitatsbereich (w, bis w,)
<
]
@ I~ 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 [%]
= 50
B n Plastizitatszahl I,=w_-w, = 29.3%
45 e peiaes s _ Wni- Wp _
10 15 20 25 30 35 40 LIqUIdItatSIndex IL = —ul = 0.464
Schlagzahl P
Konsistenzzahl Iczw = 0.536
P
w Zustandsform w
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g o] o>
= 30 | RO
ﬁ | mittelplastische | ~
12) | Tone TM 6 <
g B > cofy .
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T ——F————+———+ ‘ Beimengungen und
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Sand-Schluff- plastische | und mittelplastische
0 Gemische SU Schiuffe UL | Schiuffe UM |
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6HLWH YRQ

3UREHQEH]HLFKQ®@¥ 6&+ 68+ 6&+ 03
BUREHQDKPHGDWXP JHLW
9HUJOHLFKVZHUWH BUREHQQXPPHU
= /HKP
3DUDPHWHU /DE|$NNOHWKRGH = 6DQG = 7RQ = = = % * (LQKHLW
5 FKOXTI

3UREHQYRUEHUHLWXQJ)HVWVWRIIH
JUDNWLRQ PP |5 |-( |.1.62
JUDNWLRQ ! PP |)s |-( |.1.62
3K\WLNDOLVFK FKHPLVFKH .HQQJU|%HQ DXV GHU 2ULJLQDOVXEVWDQ]
‘7URFNHQPDVVH \)5 ‘»( ‘-,1<1 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 0D ‘ ‘ ‘ ‘
$QLRQHQ DXV GHU 2ULJLQDOVXEVWDQ] JUDNWLRQ PP
‘&\DQLGH JHVDPW‘)S ‘-( ",1,62 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ PJ NJ 7‘6 ‘ ‘ ‘
(OHPHQWH DXV GHP .|QLJVZDVVHUDXIVFKOXVV QDFK ',1,62 JUDNWLRQ PP
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%OHL 3E ys |- | t(e2 PJ NJ 76
&DGPLXP &G ys |- |82 PJ NJT7B
&KURP &U ys |- | (262 PJ NJ 76
XSIHU &X ys |- | t(r62 PJ NJT7B
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=LQN =Q ys |- | (82 PJ NJ 7B
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3$. DXV GHU 2ULJLQDOVXEVWDQ] J)UDNWLRQ PP
1DSKWKDOLQ )5 -( 1,62 PJ NJ 76
$FHQDSKWK\OHQ )5 |-( |.1.62 PJ NJ76
$FHQDSKWKHQ )5 -( 1,62 PJ NJ 76
JOXRUHQ )5 -( ",1,62 PJ NJ 76
3KHQDQWKUHQ )5 |- |'.1.62 PJ NJ 76
$QWKUDFHQ )5 |- |'.1.62 PJ NJ 76
JOXRUDQWKHQ )5 -( 1,62 PJ NJ 76
3\UHQ )5 -( ",1,62 PJ NJ 76
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%HQ]R>E@IOXRUDQWKHQ |'.1.62 PJ NJ 76
%HQ]R>N@IOXRUDQWKHQ |'.1.62 PJ NJ 76
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(UOIXWHUXQJIJHQ ] X 9HUJOHLFKVZHUWHQ

8QWHUVXFKXQJ QDFK %< 9HUI+OOXQJYRQ *UXEHQ %U+FKHQ XQG 7DJHEDXHQ %RGHQ . PP 6WDQG
$EZHLFKXQJHQ YRQ GHQ %HUHLFKHQ GHU =XRUGQXQJVZHUWH I+U GHQ S+ :HUW RGHU GLH hEHUVFKUHLWXQJ GHU HO /HLWIIKLINHLW LP (O

GRNXPHQWLHUHQ

= %RGHQDUWHQ ,VWEHL 7URFNHQYHUI+OOXQJHQ HLQH =XRUGQXQJ]XHLQHUGHULQ $QKDQJ 1U %%RG6FK9JHQDQQWHQ %RGHQDUWH
9HUI-OOXQJ PLW ODWHULDO XQWHUVFKLHGOLFKHU +HUNXQIWVRUWH JLOW GLH .DWHJRULH /HKP 6FKOXII

%HL S+ :HUWHQ JHOWHQ I-U &G 1L XQG =Q XQG EHL S+ :HUWHQ l+U3E MHZHLOV GLH :HUWH GHU QIFKVW QLHGULJHUHQ .DWHJRULL

9HUZHUWXQJ I-U = ! J OLVW ]XOIVVLI ZHQQ = &\DQLG OHLFKW IUHLVHW]EDU J O

%HL hEHUVFKUHLWXQJ GHYV = HUWHV I-U &KURP JHV YRQ J OLVWGHU $QWHLO DQ &U 9, &KURPDW ]JXEHVWLPPHQ 'HU &U 9, *H|
]JXHLQHP PD[LPDOHQ &KURP JHV :HUW YRQ J O hEHUVFKUHLWHW GDV ODWHULDO GHQ &U 9, :HUWYRQ J O LVWGDV ODWHULDO D¢
9, (OXDWZHUWHY QLFKW YRUJHVHKHQ XQG QLFKW HLQVWXIXQJVUHOHYDQW HV JHQ«JW GLH %HVWLPPXQJYRQ &KURP JHV

%H]J]RIJHQ DXIDQRUJDQLVFKHV 4XHFNVLOEHU 2UJDQLVFKHV 4XHFNVLOEHU OHWK\O +J GDUI QLFKW HQWKDOWHQ VHLQ 1DFKZHLV

%HL hEHUVFKUHLWXQJHQ LVW GLH 8UVDFKH ]X SU*IHQ +|KHUH *HKDOWH GLHDXI +XPLQVWRIIH]XU*FN]XI*KUHQ VLQG VWHOOHQ NHLQ $

,P 3UsIEHULFKW DXIJHI*KUWH *UHQ] E]Z 5LFKWZHUWH VLQG DXVVFKOLH%OLFKHLQH 6HUYLFHOHLVWXQJGHU (852),1680:(/7 HLQH UHFKW
ZLUG DXVGU*FNOLFKDXVJHVFKORVVHQ 'LHVHOLHJWDOOHLQLJLP 9HUDQWZRUWXQJVEHUHLFK GHV $XIWUDJJHEHUV 'LH]JLWLHUWHQ *UH
.RPPHQWDUH 1HEHQEHVWLPPXQJHQ XQG RGHU $XVQDKPHUHJHOXQJHQ GHVHQWVSUHFKHQGHQ 5HIHOZHUNHYV



